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Rohstoffklassifizierung recycelter Fasern — Erforschung einer

optimierten Prozesskette fiir eine nachhaltige Faseraufbereitung

Motivation

Ziel des Projekts ,Rohstoffklassifizierung recycelter Fasern” war es, durch Optimierung der
Reilprozesse in der Aufbereitung von Textilabfédllen in Kombination mit den Anpassungen im
Spinnprozess Garn aus Alttextilien mit moglichst geringem Eigenschaftsverlust herzustellen. Dazu
wurde ein methodisches Vorgehen fiir die Beurteilung von ReilRprodukten erarbeitet, mit dessen Hilfe
diese Produkte klassifiziert werden konnen, dies wird als Rohstoffklassifizierung bezeichnet.

Im Mittelpunkt des Projekts standen zwei ausgewahlte Vertreter aus einem breiten Rohstoffspektrum,
Baumwolle und Meta-Aramid.

Losungsweg und Ergebnisse

Im Projekt wurde eine Priifroutine entwickelt, welche die Beurteilung der Qualitdt der Rezyklate mittels
dem Priifgerdat MDTA 4 der Firma Textechno Herbert Stein GmbH & Co. KG, Monchengladbach, erlaubt.
Analysiert wurde in Bezug auf die Faserlangenverteilung und den Auflosegrad. Dies gelang trotz der
fiir eine automatisierte Materialpriifung auerst komplexen Mischung aus Einzelfasern und Restgarnen
im Material. Bei dem ausgewahlten Faserstoff Baumwolle unterschieden sich die erzielbaren
Qualitaten des Rezyklats deutlich und die mittleren Faserlangen der Rezyklate reichten von 9 mm bis
>20 mm. Zundchst war bei den Post-Consumer-Textilien so ein Rezyklatanteil von 20 % mdglich. Im
Nachgang des Projekts wurden mit anderen Ausgangsmaterialien Garne mit 70 % Rezyklatanteil
gesponnen (Nm50). Gesponnen wurden sowohl Garne nach dem Rotor- als auch dem
Ringspinnverfahren.

Beim Meta-Aramid konnten aufgrund der hohen Qualitat der Rezyklate und der optimierten
Einstellungen iiber die gesamte Prozesskette Garne aus 100 % Rezyklatanteil gesponnen werden
(Nm50). Gesponnen wurden ebenfalls Garne nach dem Rotor- als auch dem Ringspinnverfahren.

Textile Fliche  Rohstoffklassifizierung Abfallal!fbergitung
recycelter Fasern (ReiBerei)

Zusammenhénge:QuaIitk Weiterverarbeitung Prozessparameter,

von Garn und textile Flache - ReiBfaser- und Garnqualitét
Recyclingfasern

(Spinnerei)

Prozesskette - von Reilfasern bis zum gesponnenen Garn (links), Ablauf und Materialkreislauf im Projekt (rechts)
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