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Zielsetzung

Ziel des Vorhabens war die Weiterentwicklung eines Verfahrens, welches in der Lage ist, die Ausriistung von
Vliesstoffen mit Fluorcarbonharzen gegeniber der Vollbadausriistung durch ein material- und energieeffizien-
tes Minimaleintragssystem zu ersetzen. Dies erfolgte vor dem Hintergrund der sich vollziehenden Abldsung
von Fluorcarbon-Formulierungen auf Basis der C8-Chemie auf kiirzerkettige C6-Gerlstmolekiile. Da der fiir
diese Nassausrlstungen bisher ausschlieBlich angewandte Foulard-Prozess bei einem Feuchteeintrag zwi-
schen 80 und 130 % einen hohen Energiebedarf fiir die Trocknung erfordert, sollte ein energieeffizientes
Applikationsverfahrens so weiterentwickelt werden, das gleichzeitig die Anwendung neuer C6-Chemikalien fiir
diese Technologie ermdglicht wird.

LOosungsweg

Zunachst wurde ein auf Kiss-roll-Applikation basiertes
Minimalauftragssystem entwickelt und in die im Techni-
kum des STFI befindliche Reicofil®4-Spinnvliesanlage
integriert. Vorversuche erfolgten auf einer Kiss-roll-
Laboranlage im Technikum der Reicofil GmbH. Der be-
reits als Inline-Komponente der Spinnvliesanlage im STFI
e.V. vorhandene neXchem-Foulard konnte zu Vergleichs-
versuchen genutzt werden. Zur Ermdglichung einer
Schaumimpragnierung wurde ein changierendes Dosier- Integrierte Kiss-roll-Applikation im Spinnvliestech-
system entwickelt und installiert. nikum des STFI

Unter Vorlage von mehrlagigen Spinnvliesstoffen aus Polypropylen, vorproduziert von der Reicofil GmbH,
fanden Ausriistungsversuche mit der neuen Kiss-roll-Anlage statt. Die Ergebnisse der Nassausriistungen mit
Fluorcarbon-Chemikalien auf C6-Basis wurden in Bezug auf die erreichte Ol- und Alkoholabweisung sowie in
Bezug auf den Energieeinsatz mit der mittels Foulard realisierbaren Vollbadausristung und einer
Schaumimpragnierung verglichen. Wahrend der Durchfilhrung mehrerer Versuchsreihen erfolgte eine Ent-
wicklung der mit der Kiss-roll-Applikation einsetzbaren Ausristungsmittel im Zusammenwirken mit der Firma
Lefatex GmbH.

Ergebnisse

Alle drei Verfahren erwiesen sich zur Inline-Nassausrtistung als geeignet. In Bezug auf den Energiebedarf,
der sich insbesondere aus Trocknung und Kondensation ergibt, konnten mit der Schaumimprégnierung die
besten Ergebnisse erzielt werden, wobei die Einstellung des optimalen Schaumgewichtes einen
entscheidenden  Faktor  darstellt.  Fir niedrige  Flachenmassen und  entsprechend  hohe
Liniengeschwindigkeiten weist auch die Vollbadausriistung auf Grund der im Inline-Prozess abnehmenden
Flottenaufnahme Vorteile auf. Bei der Kiss-roll Applikation bedurfte es einer um das Drei- bis Flnffache
hoheren Wirkstoffkonzentration. Dariiber hinaus war eine komplette Benetzung der hydrophoben
Vliesstoffoberflache nur durch Zugabe eines Netzmittels realisierbar. Es war ebenfalls erforderlich, vor der
Durchstrdmung mit heilRer Luft eine Infrarot-Trocknung vorzuschalten.
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